
检验性质 委托检测 样品受理/测试开始日期 2026-09-12 报告签发日期 2026-09-19

判定依据

GB/T 14272-2011 《羽绒服装》

综合检验
结论

---

检验检测 
结果

检验检测项目 判定依据 判定

含绒量 GB/T 14272-2011 符合

绒子含量 GB/T 14272-2011 符合

蓬松度 GB/T 14272-2011 符合

备注
本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 
GB/T 14272-2011 《羽绒服装》已有新版本，客户要求按GB/T 14272-2011 《羽绒服装》标准检测。
复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 
本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。

委托单位

安新县康源羽绒制品有限公司
地址：安新县大张庄村

客户认定信
息

50鹅绒      200g
羽绒种类：鹅绒 含绒量：50%
------------------------------
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检验检测项目
(计量单位)
[样品识别]

测试方法 标准值及允差 检验检测结果 判定 备注

●含绒量(%) GB/T 14272-2011 附录C 50 -3.0 60.8 符合 ---

●绒子含量(%) GB/T 14272-2011 附录C ≥45.0 54.7 符合 ---

●蓬松度(cm) GB/T 14272-2011
附录C

≥12.5 16.5 符合 ---

备

注

(本栏空白)
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注意事项 
 

1. 报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。 

2. 复印件未加盖检测单位报告确认章无效。 

3. 对委托送检结果有异议的,应于报告书送达之日起十五日内提出。 

4. 检测结果仅对所检样品有效。 

5. 无 CMA标志的报告,仅作为科研、教学或内部质量控制之用。 

6. 报告书涂改无效。 

7. 客户提供的信息(包括样品信息),本公司不对其真实性负责。 

8. 未经本公司书面批准不得部分复制本报告,全部复制除外。 

9. 任何相关方不得擅自使用本报告进行不当宣传。 
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